
TRAVAUX PRATIQUES

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 2
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Détermination du dosage de saturation d'un adjuvant
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TP1
Analyse granulométrique du sable
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et taux de fine 

but

Déterminer le dosage de saturation 
d'un superplastifiant
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Formulation et caractérisation 
d'un mortier normal

état frais 
3 heures

état durci
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Détermination de la maniabilité Détermination de la résistance 
à la compression/flexion

TP3
Essai sur mortier normal
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TP4
 La composition du béton 

par la méthode de DREUX -GORISSE
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Formuler Formuler

Béton sans adjuvant
Béton avec adjuvant
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Détermination de la maniabilité
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Détermination de la résistance 

à la compression/flexion

état frais 
3 heures
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Détermination de la maniabilité

TP6
Détermination de la résistance 

à la compression/flexion
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Préparation & Manipulation du TP 

+ 
Compte rendu 
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